
En 2024, nous avons fait analyser 2 échantillons de charbon du marché par le laboratoire 
Micrometrics en Allemagne. 

Les mesures ont porté sur : 

- La surface déployée totale pour déterminer la capacité du produit à fixer les toxines 
- La quantité de pores pour déterminer la chance que la toxine soit captée. 

Les résultats sont édifiants : 

1. Surface totale (BET)  

Echantillon du marché : 4.04 m2/g 

NovaCarbon : 292 m2/g 

Premier enseignement : certains charbons du marché n’ont pas de capacité à fixer les toxines 

2. Quantité de pores 

 

Novacarbon Echantillon du marché 

 

Second enseignement : L’échantillon du marché n’a pratiquement pas de pores (quantité 100 
fois inférieure).  

Cela veut dire que la quantité de pores contenues dans l’échantillon du marché ne permet pas 
une bonne captation des toxines.  

La qualité du bois utilisé est très importante, autant que le processus de pyrolyse. La 
combinaison de ces deux facteurs montre clairement que tous les charbons de bois ne sont pas 
adaptés à l’usage de détoxification.  

La fiche de spécification du produit devrait stipuler  la valeur BET et la quantité de pores  pour 
assurer sa fonctionnalité. 

  


