
Adsorptionsfähigkeit einiger Materialien, Mykotoxine zu binden
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In Prozenten der adsorbierten Mykotoxine (2 µg/ml), adsorbierten Materialien 1mg/ml

(Giuseppina Avantaggiato und Angelo Visconti, 2003)


